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Prüfbericht Nr. PB 5.3/26-070-2 

vom 05. Juni 2026 
 

 
 

Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten und 1 Anlage. 

Auftraggeber: Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG 
Industriestr. 1 
04509 Löbnitz 

  

Auftragsgegenstand: Prüfung von Sand und Kies nach DIN EN 1176-1:2024-05; 
Spielplatzgeräte und Spielplatzböden 

Prüfgegenstand: feine und grobe Gesteinskörnungen: 0/2; 2/4; 2/8 und 4/8 

Prüfverfahren: lt. Prüfbericht 
Auftragsdatum: 21.04.2026 
Probennahme: im Rahmen der lfd. Güteüberwachung des Herstellers am 

21.04.2026 
Probeneingang  
Labor: 

21.04.2026 
(4 Materialproben mit je ≈ 15 kg im Eimer,  
Mitnahme PN im Rahmen FÜ am 21.04.2026 + Übergabe 
Untersuchungsprogramm durch AG) 

19.05.2026 (Wiederholung KV 2/4, Probenahme/ Anliefe-
rung der Probe durch AG / ≈ 20 kg – 2 Kunststoff-Eimer) 

Kennzeichnung: KW Löbnitz: Natursand und Kies, gelbbraun 
(petrografischer Typ: Quartärsediment/ Flussgebiet der Mulde) 
 

Körnung Menge ca. 
kg 

Ort Verwendung Wieder-
holung 

Labor-
Nr. 

0/2 15 
Hauf-
werk 

DIN EN 1176-1 

- 523 
2/4 15 KV 557 
2/8 15 - 524 
4/8 15 - 527 

 

Prüfdatum: 05/2026 
Das Probenmaterial wurde verbraucht. Reste werden 14 Tage nach Auslieferung 
des Prüfberichtes ohne nochmalige Rückfrage beim AG entsorgt. 

Bearbeiter: Dipl.-Ing. E. Pollnow 
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1 Vorbemerkungen 

Die am 21.04.2026 in Anwesenheit des Auftraggebers entnommenen Proben verschiedener 
Sand- bzw. Kieskörnungen bzw. die durch den Auftraggeber angelieferte Probe der Körnung 
2/4 mm sind hinsichtlich einer Verwendung als stoßdämpfendes Bodenmaterial im Bereich der 
Aufprallfläche nach DIN EN 1176-1:2024-05 zu prüfen. Dazu wurde auftragsgemäß die Korn-
größenverteilung ermittelt und beurteilt. 

 

2 Untersuchungsergebnisse 

2.1 Allgemeine Angaben 

Parameter Labor-Nr. 523 
Sand 0/2 

Labor-Nr. 557, 524, 527 
Kiese 2/4, 2/8, 4/8 

Gesteinsart 
Quarz + verschiedene Gesteins- 
arten 

Quarz + verschiedene Gesteins- 
arten 

Farbe hellbraun-(grau), gelblich (bunt) hellbraun-(grau), gelblich (bunt) 

Oberflächenbeschaffenheit 
Kornform 

überwiegend glatt 
gerundet 

überwiegend glatt, teilweise plattig 
gerundet 

augenscheinliche Verunreinigungen keine keine 

Dokumentation der untersuchten 
Proben 

 
 
Abbildung 1: Sand 0/2 mm 
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Dokumentation der untersuchten Proben 

Abbildung 2: Kies 2/4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Kies 4/8 mm 

Abbildung 4: Kies 2/8 mm 
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2.2 Bestimmung der Kornzusammensetzung und der Feinanteile  0,063 mm  
(nach DIN EN 933-1*) 

Tabelle 1: Korngrößenverteilung der Proben-Nr. 523 (Sand 0/2) und Nr. 557 (Kies 2/4) 

Prüfsieb 
Angabe in mm 

Siebdurchgang in M.-% 

Sand 0/2 
(Labor-Nr. 523) 

Kies 2/4 
(Labor-Nr. 557) 

0,063 (Feinanteile) 0,9 0,1 

0,125 1 - 

0,2 6 - 

0,25 9 0,1 

0,5 51 - 

1 81 1 

2 95 10 

2,8 99 37 

4,0 100 85 

5,6  100 

Kornanteil 0,2 – 2 mm       [M-.%] 89  

Kornanteil 2 – 8 mm          [M-.%]  90 

Parameter Kornverteilung / 
Ungleichförmigkeit 

 
CU = 2,4 

 
CU = 1,7 

Bodengruppe nach DIN 18196 SE (enggestufter Sand) GE (enggestufter Kies) 

Tabelle 2: Korngrößenverteilung der Proben-Nr. 524 (Kies 2/8) und Nr. 527 (Kies 4/8) 

Prüfsieb 
Angabe in mm 

Siebdurchgang in M.-% 

Kies 2/8 
(Labor-Nr. 524) 

Kies 4/8 
(Labor-Nr. 527) 

0,063 (Feinanteile) 0,0 0,1 

0,25 0,1 0,1 

1,0 1 0,2 

2,0 6 0,3 

4,0 45 6 

5,6 75 47 

8,0 98 95 

11,2 100 100 

Kornanteil 2 – 8 mm      [M-.%] 92 95 

Parameter Kornverteilung / 
Ungleichförmigkeit 

 
CU = 2,2 

 
CU = 1,5 

Bodengruppe nach DIN 18196 GE (enggestufter Kies) GE (enggestufter Kies) 
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Anlage 1 
 
 
Korngrößenverteilung – grafische Darstellung 
 
 

 
 
 
 
 



P
rüfungs-N

r. : 523 u.a. 

A
nlage : 1 

zu : P
5.3/26-070-2 

      Hersteller : Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG 
 

Korngrößenverteilung 

nach DIN EN 933-1 

              Material : Verwendung als  
               stoßdämpfendes Bodenmaterial / 
               Sand und Kies 

Entnahmestelle : Haufwerk / Herstellerwerk 
Art der Entnahme : gestört / lt. Prüfbericht 

Kurve Nr.

Entnahme am / durch

Ausgeführt am / durch

Bemerkung

Prüfkörnung / Lieferkörnung

Arbeitsweise

C
U 

= d60/d10 / CC 

Bodengruppe (DIN 18196)

kf-Wert

Kornkennziffer:

523

0/2 0/2

waschen und sieben

2,44 0,80

SE

6,476 * 10-4   [m/s] nach Beyer

 0  0  9  1  0 mS,gs*,fs',fg'

557

2/4 2/4 
waschen und sieben

1,66 0,99

GE

4,331 * 10-2   [m/s] nach Beyer

 0  0  1  9  0 fG,gs'

527

4/8 4/8

waschen und sieben

1,49 0,93

GE

1,876 * 10-1   [m/s] nach Beyer

 0  0  0 10  0fG,mg*

524

2/8 2/8

waschen und sieben

2,20 0,93

GE

4,784 * 10-2   [m/s] nach Beyer

 0  0  1  9  0 fG,mg,gs'
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